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RESUMO: A madeira é um material de construção pouco conhecido no Brasil e 

principalmente na área rural do Nordeste. O conhecimento das propriedades tecnológicas 

da madeira é, contudo, básico para sua utilização como material de construção. A 

madeira do nordeste, usualmente, conhecida como Sabiá, Caesalpiniaefolia Benth, é 

madeira especial pelas suas propriedades e disponibilidade no nordeste, particularmente 

no estado do Ceará.M O estudo das propriedades de algumas espécies de madeira do 

Nordeste, anteriormente testadas no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de 

Pernambuco(ITEPE), em Recife, será discutido. As propriedades da madeira Sabiá, 

testadas no Laboratório de Madeira e Estruturas de Madeiras, foi para se apresentar as 

qualidades adequadas desta madeira e para estruturas de madeira para construção da 

habitação. 

 

PALAVRAS CHAVE - Construção de Habitação, Madeira do Nordeste, Tecnologia da 

Madeira. 

 

ABSTRACT: The wood is one of the least known construction materials, in Brazil,and  

mostly the ones avaialable in the northeast area(NE) of the country. The knowledge of 

the technological properties of these woods is nevertheless basic for its utilization as 

construction material. The wood usualy known in the northeast as sabiá - 

Caesalpiniaefolia Benth, is both native and reforestation species, very special because of 

their properties and a availability in the NE, particulaly in Ceará state. The study of the 

proprieties of a few wooden species of NE already tested in the Techonological Institute 

of Pernambuco(ITEPE), in Recife (PE) will be discussed. The properties of sabiá wood 

being tested, at the Laboratory of Wood and of Wooden Structures(LAMEN), will be 

analyzed in order to present the adequate qualities of this wood for wooden structures and 

for house construction. 
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MATERIAL E MÉTODOS: A madeira de 6(seis) árvores crescidas na região da cidade 

de Juazeiro do Norte do Ceará, foi selecionada para o estudo das propriedades desta 

madeira, em compressão paralela e normal às fibras, em tração paralela e normal às 

fibras, em flexão, em cisalhamento, em fendilhamento, incluindo a determinação de 

densidade e do conteúdo de umidade. Os ensaios foram realizados de acordo com as 

normas do IPT e do ITEPE para serem comparáveis com os ensaios já realizados de 

acordo com estas normas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: Os resultados obtidos foram comparados com dados 

de 6(seis) espécies de madeira com propriedades similares disponíveis em publicação do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo em São Paulo, e com 6(seis) espécies 

com propriedades similares disponíveis em publicação do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas de Pernambuco(ITEPE), em Recife. 

 

CONCLUSÕES: A análise dos resultados obtidos foi bastante favorável para a 

indicação da espécie madeira de Sabiá para construção de habitação. 

As condições ambientais, clima seco do nordeste, são usualmente consideradas como não 

adequadas para produção agrícola, mas tem as condições naturais para o crescimento da 

árvore Sabiá. 
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